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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Drenagem do Bairro Gléria
MUNICIPIO: 1JUI/RS

1. INTRODUCAO

Tem este por finalidade orientar e especificar a execuc¢ao dos servigos e empregos
dos materiais que ferdo parte das obras de macrodrenagem das dguas provenientes do
escoamento superficial das chuvas e pavimentagdo asfaltica de CBUQ no Bairro Gloria.
Para isso, € necessario a execuldo de bocas de lobo para a captacdo das aguas pluviais e
suas respectivas tubulagdes de concreto para interligar com a rede de macrodrenagem a
ser executada. A obra consiste em executar previamente todos os servi¢os relacionados
com a drenagem para s entdo iniciar a execu¢do do pavimento asfaltico. A execuc¢édo da
camada de rolamento asfaltico objetiva proporcionar maior conforto e seguranca aos
usuarios da via, além de contribuir positivamente na mobilidade urbana e fluxo de
veiculos

2. LOCALIZACAO DA OBRA
A obra abrangera a Rua Prof. Wali K, Rua Piaui e R. Sepé Tiaraju.
3. OBRA

A obra visa a execucao de revestimento com Concreto Betuminoso Usinao a Quente
(C.B.U.Q), juntamente com os elementos necessarios para uma adequada drenagem das
aguas pluviais, as quais necessitardo de obras de escavacao do solo e, por isso, devem ser
finalizadas previamente ao inicio dos servicos relacionados a pavimentagdo. O
revestimento asfaltico sera dividido em duas camadas: uma camada de reperfilamento de
3 cm de espessura e posteriormente outra camada de revestimento (camada de rolamento)
a fim de melhorar as propriedades do pavimento e seu acabamento superficial.

3.1 Locacdo da Obra

A via sera demarcada conforme detalhes do projeto. No decorrer da execugdo devera
ocorrer o controle tecnoldgico das etapas e para isto a empresa devera disponibilizar de
topografo e auxiliares.

4. DRENAGEM

Para a drenagem, os tubos utilizados terdo didametro nominal de 600 mm. Desta
forma, para estimar o volume de escavagdo foi considerado que a largura da vala € igual
ao dobro do didmetro do tubo a ser assentado, de modo a permitir a realizagdo dos
trabalhos de assentamento e rejuntamento. Quanto a profundidade, o valor considerado é
o didmetro externo do tubo mais 80 cm. Dado o fato de ndo haver disponivel dados de
sondagem de solo dos locais de obra, com base apenas em aspectos visuais e as
peculiaridades da regido de ljui foi considerado solo de 12 categoria. Cabe ressaltar que,
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dadas as limitacbes da andlise, pode haver distor¢cbes nesses valores sendo possivel

determinar com exatiddo a espessura média das camadas de solo apenas no momento em
que a vala estiver sendo escavada.

4.1 Abertura de valas

Seré escavada uma vala com escavadeira com largura proporcional ao didmetro do
tubo de concreto, de modo que a vala devera ter de largura o dobro do didmetro do
tubo para que fique espaco livre suficiente para os trabalhos de assentamento. Quanto a
profunidade, a vala deve ser escavada de forma que apds o assentamento haja ao menos
80 cm de solo acima da geratriz superior do tubo para que ocorra um adequado
espraiamento das cargas oriundas do trafego e assim garantir que ndo ocorra a ruptura.

A declividade da vala devera seguir o perfil natural do leito da via, exceto nos trechos
em que houver inclinagdo menor do que 0,5%, nos quais deverd ser aumentada a
profundidade da vala para que a declividade do tubo apds o assentamento seja de pelo
menos 0,5%. Em situa¢Ges em que a vala possuir profundidade maior que 1,25 metro ou
que apresente indicios de instabiliade, o responsavel técnico pela execucao devera avaliar
e julgar a necessidade de adogdo de procedimentos especiais para realizagdo da
escavacdo, seja na forma do taludeamento da vala ou por meio de uso de escoramento
adequado, de modo a atender aos requisitos de segurancga das normas vigentes. Antes do
assentamento do tubo de concreto, deve-se ter o cuidado de regularizar o fundo da vala e
preparar um lastro homogéneo de 5 cm de brita que acomode adequadamente a parte
inferior do tubo.

4.2 Dispositivos de drenagem
4.2.1 Boca de Lobo Simples

Executada em alvenaria de tijolos ceramicos macicos (5 x 10 x 20 cm), com
dimensGes internas de 1,30m x 1,00m x 1,20 m, assentados com argamassa traco 1:3 e
revestida internamente com chapisco e reboco traco 1:4, com o fundo de 10 cm de
espessura de concreto no trago 1:3:3 com 10 cm de espessura. O conjunto composto pela
grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m) deve ser
instalado junto ao alinhamento do meio-fio.

4.2.2 Galeria de concreto 2,0 x 2,0

Ao longo do trajeto de intervencdo ha um talvegue do Arroio Matadouro. As
tubulaces existentes apresentam indicios de ndo possuir capacidade de vazdo suficiente
para momentos de cheio. Desta forma, para o caso em questdo é necessario a substitui¢do
da estrutura atual por galerias de concreto armado pré- fabricado de 2,00 m x 2,00 m,
conjuntamente com alas de concreto armado moldadas in loco.

A sinalizagdo do transito sera de inteira responsabilidade da contratada, para que 0s
usuarios e funcionarios da empresa tenham o maximo de seguranga. Sempre que se fizer
necessario, serdo feitos desvios de transito com placas indicativas de fécil observacéo e
de modo a desviar o transito no menor tempo possivel.

Apos a interrupgdo e desvio do transito no local, devera ser procedida a locagéo da
obra, obedecendo-se as dimensdes apresentadas em projeto. A locacdo da obra é de inteira
responsabilidade da empresa contratada, devendo ser executada em conformidade com o
projeto. A obra deverd ser mantida permanentemente limpa, sendo que esta limpeza
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compreendera os servicos de remocao de entulhos, de forma a deixar a area inteiramente
livre e propria ao desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos, devera ser
procedida periddica remocao de todo o entulho e detritos que se venham a acumular na
obra.

Para o inicio dos trabalhos de execucdo da galeria pluvial devera se proceder com a
escavacdo, com a profundidade necesséria para compatibilizacdo com o greide da estrada
e 0 adequado escoamento das aguas pluviais. Todo o material escavado, que ndo for
aproveitado no reaterro deveré ser retirado e transportado para bota-fora.

Apds a escavacdo da vala o fundo devera ser regularizado e compactado.

As galerias deverdo ter paredes com espessura minima de 0,15 m e comprimento 1
metro, com projeto estrutural para suportar ao trem-tipo TB-45 com uso de concreto com
fck = 30 MPa ou superior. Antes de assentar a galeria devera ser executada uma camada
de pedra brita graduada de 15 cm para reforco da base, estabilizacdo e nivelamento da
galeria. Para as alas de acabamento das galerias, seguir projeto especifico. No final da
ala/galeria, ainda para evitar que a erosao danifique o fundo da galeria, devera ser feito
camada de 20 cm de pedra rachdo, 15 cm de brita graduada e por fim uma camada de
concreto magro de 5 cm.

Concluidos os servicos da base, iniciar-se-a os servicos de colocacéo das galerias.
Com a utilizacdo de equipamento adequado, escavadeira hidraulica ou guincho, as
galerias serdo assentes observando primeiro um lado e apés o outro lado, até atingirem o
comprimento de projeto. Na colocacdo das galerias devera ser observado o esquadro,
alinhamento e encaixe perfeito dos modulos. As galerias serdo rejuntadas, externamente,
na parte superior, em toda a largura, com argamassa de cimento e areia grossa no traco
1:3, formando um filete de 0,15 m de largura e espessura de 0,07 m, com acabamento
arredondado. O servico iniciar-se-a de montante a jusante. Deverdo ser assentes em sua
totalidade apoiada no lastro de concreto, obedecendo a perfeito encaixe e alinhamento.

Ap0bs a instalacdo das galerias e execucdo das alas, respeitando o tempo de cura
do concreto, devera ser executado o aterro com material de 12 categoria, limpo e livre de
entulhos. O aterro devera ser compactado em camadas de forma a evitar vazios.

4.3 Captacédo

A grelha fica posicionada junto a sarjeta/meio-fio e a pavimentacdo na regido frontal
deve ser de tal forma que conduza as aguas superficiais até a captacao

4.4 Tubulagéo

As tubulacdes serdo de concreto armado (classe PA-2). O dimensionamento teve por
base apenas aspectos visuais, a configuracdo do relevo e as peculiaridades da regido de
ljui, uma vez que ndo h& disponivel dados de sondagem de solo dos locais de obra. O
comprimento dos trechos € estimado e pode haver distor¢cGes para mais ou para menos,
sendo possivel determinar com exatiddo apenas no momento em que a vala estiver sendo
escavada.

Os tubos terdo diametro de 600 mm, conforme apresentado em projeto, e deverao ter
encaixe do tipo ponta e bolsa, com rejunte feito por meio de argamassa de cimento e areia
traco 1:3. A declividade devera seguir o perfil natural do leito da via, exceto nos trechos
em que houver inclinagdo menor do que 0,5%, nos quais devera ser adotado declividade
de 0,5% apds o assentamento do tubo seja de pelo menos 0,5%.

Nos pontos de mudanca de didmetro ou encontro de tubulacées, a cotada da geratriz
superior do tubo de saida da caixa devera ficar em cota igual ou inferior a geratriz superior
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dos demais tubos. Os tubos devem ser encaixados em trechos retilineos, conforme
localizagdo apresentada em projeto, ndo sendo permitido mudancas de direcdo e nem

alteracdes significativas de declividade para um mesmo segmento. O alinhamento dos
tubos sera observado.

4.5 Fechamento da vala

O langamento do solo dentro da vala poderéd ser executado mecanicamente pela
retroescavadeira ou manualmente. O espaco compreendido entre o fundo da vala e a cota
definida pela geratriz superior do tubo, devera ser preenchido em camadas inferiores a 20
cm e compactadas manualmente. O restante do aterro devera ser preenchido em camadas
inferiores a 30 cm, compactado manualmente ou mecanicamente por meio de
equipamento compactador leve e de pequeno porte. Todo material remanescente apds
executado o preenchimento das valas seré considerado como solo excedente e devera ser
removido do local. Na programacéo diaria de servi¢cos de escavacdo, assentamento de
tubos e reaterro da vala, o empreiteiro deve executar o reaterro de todo trecho escavado
durante o periodo de um dia, de modo a ndo restarem trechos escavados e ndo reaterrados
de um dia para o outro.

5. PAVIMENTACAO

5.1 Reforgo da Base

A érea em que foi feita a drenagem e que receberéd pavimentacdo asfaltica devera
receber reforco necessario para ampliar o suporte de carga do pavimento na regido, com
a execucdo de camada de 20 cm de macadame e 15 cm de camada de base de brita
graduada, compactados para posterior recebimento do revestimento asféltico.

5.2 Imprimacgéo

Na area que foi aplicado reforco de base, devera ser feita a imprimacdo da camada
de brita graduada. A realizacdo da imprimacdo deve seguir as premissas estabelecidas na
NORMA DNIT 144/2014-ES, com a distribuicdo (banho) do ligante diluido sendo
efetuada com equipamento provido com bomba reguladora de pressdo, que permite a
aplicacdo do produto em quantidade uniforme. Os equipamentos distribuidores,
especialmente construidos, devem ser providos de dispositivos de aquecimento,
tacometro, calibradores e termdmetro, barra espargidora com dispositivo de ajustamentos
verticais e larguras variaveis, e ainda dispor de barra de espargimento manual. A pista
(base compactada) devera ter a superficie limpa (eliminar material solto) e ser levemente
umedecida. O ligante asfaltico empregado na imprimacéo deve ser o asfalto diluido CM-
30, em conformidade com a norma DNER- EM 363/97, com a taxa de aplicacdo devendo
ser determinada experimentalmente no canteiro de obra, sendo definido como a que pode
ser absorvida pela base em 24 horas. As taxas usuais sé@o da ordem de 1,0 a 1,4 L/m?,
sendo o adotado o valor médio de 1,2 L/m? para realizar a estimativa.
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5.3 Pintura de ligacéo

Seré necessaria a aplicacdo de pintura de ligacéo, buscando propiciar plena aderéncia
entre as camadas asfalticas. A pintura de ligacdo devera ser executada de acordo com a
NORMA DNIT 145/2012-ES. Consiste na distribuicdo de uma pelicula de material
betuminoso diretamente sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da
execucdo de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente. Para a execucdo da pintura da ligacdo, serad
empregada emulsdo asféltica catidnica do tipo RR-2C, em conformidade com a DNER-
EM 369/97. Antes da aplicacao, a emulsdo deve ser diluida na proporcdo de 1:1 com agua
a fim de garantir uniformidade na distribui¢éo, com taxa de aplicacdo de emulséo diluida
da ordem de 0,9 a 1,0 L/m2, de modo que a taxa de ligante residual fiqgue em torno de 0,45
L/mz2.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminh&o
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressdo e sistema completo de
aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
varidveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura
ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C ou em dias
de chuva. N&o devera ser permitido o transito de veiculos sobre esta pintura. Apés a
execucdo, a contratada deverd entregar a fiscalizacdo um relatério de controle de
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagfes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.

5.4 Camada de rolamento

O revestimento asfaltico de rolamento consistird de uma camada de concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), Faixa C do DNIT 031/2006 — ES, com
espessura minima de 4 (quatro) centimetros (compactado). O concreto asfaltico deve
estar de acordo com o contido na norma DNIT 031/2006 — ES. Antes do inicio dos
servicos devera ser apresentada a fiscalizacdo o projeto de dosagem do concreto
betuminoso usinado a quente, realizado seguindo a Metodologia Marshall (DNER-ME
043/95), determinando o ponto méaximo da curva de estabilidade obtida do ensaio €, a
partir desse, definir o teor de ligante, que usualmente fica entre 5,4% e 6,4%. Tal projeto
deveréa constar os seguintes itens:

a) Composicao granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacOes da Faixa C do DNIT 031/2006 — ES Teor de ligante de projeto;

b) Caracteristicas Marshall da Mistura, conforme especificacbes do DNER-ME

043/95:

Massa especifica aparente da mistura;

Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

Vazios de ar: 3 - 5%

Fluéncia 60° C (1/100"): 8-16"

Relacdo Betume-Vazios: 75 — 82

agbrwbnE

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado deveré estar
enquadrada na Faixa C do DNIT 031/2006 — ES, conforme quadro a seguir:
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PENEIRAS % em Peso Passando
Faixa A Faixa B Faixa C Tolerancias
2” 100 - - +7%
11/2” 95 -100 100 - +7%
1” 75-100 95 -100 - +7%
3/4” 60 - 90 80 -100 100 +7%
1/2” - - 80 -100 +7%
3/8” 35-65 45— 80 70-90
N° 4 25-50 28 — 60 44 - 72 + 5%
N° 10 20-40 2045 22 -50 +5%
N° 40 10-30 10 - 32 8-26 + 5%
N° 80 5-20 8- 20 4-16 +5%
N° 200 1-8 3-8 2-10 + 2%

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento deverdo ser coletadas
amostras da mistura que esta sendo empregada na pista, sendo que 0s mesmos deverdo
enquadrar-se nas especificaces de projeto, com plano de amostragem de acordo com o
item 7.4 da NORMA DNIT 031/2006 — ES que detalha os procedimentos para realizagao
do controle tecnoldgico. Todos os resultados dos ensaios exigidos na normativa
mencionada deverao ser realizados pela contratada e entregues a fiscalizagdo em formato
de laudo técnico, acompanhados de Anotacdo de Responsabilidade Técnica de
profissional habilitado para tal. Os resultados obtidos devem se enquadrar dentro das
especificacbes estabelecidas nas respectivas normas, sendo isso primordial para a
aceitacdo da camada executada.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS
6.1 Materiais das camadas asfalticas

Para a camada de reperfilagem (3cm) e revestimento (3cm), o cimento asfaltico utilizado
deve ser o CAP-50/70, com suas especificacdes sendo compativeis com a norma DNIT
095/2006 — EM. Todo carregamento de cimento asfaltico deve apresentar por parte do
fabricante/distribuidor certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizacao
gue comprovem o enquadramento do ligante dentro das especificacdes, contendo também
indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetdo e distancia de
transporte entre a refinaria e o local de entrega.

Para os agregados a serem utilizados deve-se assegurar que o material tenha as
propriedades adequadas para este tipo de uso. Desta maneira, conforme a norma de
execucdo do concreto asfaltico DNIT 031/2006 — ES devem ser realizados, pelo menos
uma vez ou quando houver varia¢es quanto & origem e natureza do agregado, 0s ensaios
de Abraséo Los Angeles (DNER-ME 035/98), Ensaio de Adesividade (DNERME 078/94
e DNER 079/94), Ensaio de indice de Forma do agregado gratido (DNERME 086/94).
Ainda segundo a normativa, além destes devem ser realizados como ensaios de rotina e
controle de qualidade 02 ensaios de Granulometria (DNER-ME 083/98) e 01 ensaio de
Equivalente de Areia (DNER-ME 054/97), ambos para cada 8 horas de trabalho.
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6.2 Execucdo das camadas asfélticas

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) ser& produzido na usina de
asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. O concreto asfaltico somente
deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a
10° C. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes
basculantes e transportada para o local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no
transporte deverao possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica
a ser aplicada na obra.

Para a camada de reperfilagem, a descarga devera ser imediatamente seguida pela
distribuicéo e nivelamento por meio da moto-niveladora e compactagéo por meio do rolo
liso vibratorio tipo tandem de 11,65 toneladas e rolo compactador de pneus com pressao
variavel de 27 toneladas. Para a camada de revestimento final, a descarga da mistura sera
efetuada na cagamba de uma vibro-acabadora, a qual ird proceder ao espalhamento na
pista que devera ter como objetivo a pré-conformacédo da secao de projeto. Em conjunto
com a vibro-acabadora, devera atuar o rolo liso vibratério tipo tandem de 11,65 toneladas
e o rolo compactador de pneus com pressao variavel de 27 toneladas, cujos pneumaticos
deverdo ter suas respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder
das passadas. Como unidade de acabamento, deve-se utilizar rolo metalico tipo tandem.

A temperatura para a compactacdo da massa asfaltica na pista deverd ser a
especificada no projeto de dosagem da mistura asfaltica, usualmente ficando em torno de
150° (cento e cinquenta graus), sendo indispensavel a utilizacao de termdmetro adequado
durante a compactacédo na pista, para fins de fiscalizag&o.

6.3 Controle de qualidade

Para fins de controle do concreto asfaltico deverdo ser coletadas amostras de norma
aleatdria da mistura que esta sendo empregada para realizacao de ensaios, com plano de
amostragem de acordo com o item 7.4 da NORMA DNIT 031/2006 — ES que detalha os
procedimentos para realizacdo do controle tecnoldgico. Os custos envolvidos sdo por
parte da contratada e os resultados obtidos deverdo enquadrar-se nas especificacfes de
projeto.

Para o controle da usinagem, devem ser coletadas amostras a cada 700 m2 de pista
para efetuar a determinacdo do teor de ligante empregado (DNER-ME 053/94) e
granulometria (DNER-ME 083/98) dos agregados resultantes das extracdes de ligante.
Além disso, para certificar que a mistura possui as caracteristicas adequadas devem ser
realizados os ensaios Marshall (DNER 043/95) e Tracdo por compressdo diametral
(DNIT 136/2018 — ME) em trés corpos-de-prova moldados in loco, para cada jornada de
oito horas de trabalho.

Para controle do grau de compactacdo devem ser extraidos corpos-de-prova da
mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas. O GC sera
determinado pela relacdo entre a densidade aparente (DNIT 428/2020 — ME) encontrada
e a densidade aparente de projeto da mistura, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97%
ou superiores a 101%. Com 0s mesmos corpos-de-prova deve ser determinado a espessura
da camada por meio de paquimetro, admitindo-se variacdo de + 5% em relacdo a
espessura de projeto. Para estes, a avaliagdo de conformidade ou n&o conformidade
devem seguir os critérios estabelecidos no item 7.5 da NORMA DNIT 031/2006 — ES.



/ Municipio
4 deljui

A empresa contratada devera realizar o controle de qualidade durante a execucao da
camada de concreto asfaltico, observando as prescricdes contidas na NORMA DNIT
031/2006 — ES, devendo apresentar a fiscalizacdo logo apds a execucdo, em forma de
relatdrio técnico com todos os dados compilados, processados e analisados. O relatério
deve conter também, em anexo, os laudos técnicos dos ensaios que atestam as
informacdes utilizadas para compor o relatério, bem como as suas respectivas Anota¢es
de Responsabilidade Técnica emitidas por profissional habilitado. Nenhuma medicéao sera
processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de controle de qualidade contendo
os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado. Todos os custos envolvidos ao controle de qualidade séo
por parte da contratada.

Medicdo: O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) serd medido em
toneladas de mistura efetivamente aplicada na pista.

Nota: Caberé a empresa vencedora da licitacdo 0s ensaios que comprovem a composi¢ao
requerida do CBUQ e submeté-los a apreciagédo da Fiscaliza¢do da Prefeitura Municipal.

7. SINALIZACAO

A sinalizacdo horizontal devera obedecer as especificacbes constantes nas normas
do DNIT e DAER. A superficie onde sera realizada a pintura devera estar limpa. Os
trabalhos deverdo ser realizados por meio manual, por pessoal treinado e com materiais
de primeira qualidade. A sinalizagdo horizontal seré executada com tinta retrorrefletiva a
base de solvente, com microesferas de vidro do Tipo II-A (250 g/m?) e Tipo I-B (245
g/L). A tinta devera apresentar 6tima aderéncia ao pavimento, alta resisténcia ao desgaste
e boa flexibilidade, devendo atender as especificacfes da NBR 11862/2020.

A sinalizacdo vertical deve obedecer aos manuais de sinalizacdo de transito do
CONTRAN, com placas confeccionadas em chapa de aco numero 16 com pintura
refletiva, parafusada com parafuso francés zincado em tubo de ago galvanizado com
costura, classe média, diametro nominal de 27, espessura de 3,65 mm, em conformidade
com a NBR 5580, com comprimento de 3,00 metros, de modo que a parte inferior da
placa fique, no minimo, distante 2,20 m em relagdo ao solo. A fixacdo com o solo deve
ser feita por meio de base de concreto 20 x 20 x 40 cm, enterrada a uma profundidade de
60 cm.

Todo o servico de sinalizagdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e
veiculos é imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA
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8. PLANO DE EXECUGAO DA OBRA

8.1 Mobilizacéo

A mobilizacédo da firma Construtora compreende a instalacéo inicial e a colocacao,
no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servigos.

Todo o servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e
veiculos é imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2 Etapas de execucao

Os trabalhos devem ser executados na seguinte sequéncia:

Isolamento da rua com placas e cones;

Execucdo de drenagem;

Execucao de sub-base e base de refor¢o nos trechos em que foi feito drenagem;
Imprimacéo com CM-30 na base na base de reforco;

Aplicacdo de pintura de ligacéo;

Execucdo da camada de revestimento com concreto asfaltico Faixa C do DNIT,;
Execucao da sinalizacdo correspondente;

Limpeza do canteiro de trabalho.

ASANANENENENENAN

OBS.: O executor apresentara no momento da ordem de servico, a ART de execuc¢do da
obra, a relacdo com 0 nome e o correspondente nimero da série da CTPS, dos empregados
designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel pela empresa e
contador. O diario de obras estard sempre junto a obra, para a fiscalizacdo do responsavel
técnico do municipio e terd a assinatura do Eng. Executor e pelo responsavel pela
empresa.

A execucdo de todos os servigcos citados no memorial e no orcamento sera de
responsabilidade da empresa contratada.

A empresa contratada devera retirar corpos de prova apés a obra concluida para
enviar para a analise e apds apresentar o laudo técnico de controle tecnolégico e os
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servi¢cos conforme exigéncias
normativas do DNIT e o projeto/calculo de densidade da massa asfaltica no inicio da obra.

E obrigagdo da empresa contratada oferecer e distribuir os materiais e
equipamentos de protecdo individual de cada funcionério, tendo o controle de entrega,
caso a fiscalizacdo do Municipio necessite tal documento.

Prazo de Execucéo: 180 dias
Garantia da obra: 5 anos

ljui, 01 de marco de 2024.

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA/RS 079675D



